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Koeffizienten der VFT-Gleichung

A:  -0,7889  

B:   3068,8

C:   256,18

berechnete Fixpunkte:

Tstrain�= 457 °C

Tg�= 474 °C

Tsoft�= 622 °C

Twork�= 897 °C

Tmelt�= 1357 °C

Berechnung der VFT-Konstanten nach DIN 52 312 Teil1 aus Ep, Lp und Tg

Graphische Darstellung des Viskositätsverlaufs 

Grundlage der Berechnung:

Viskostätswerte der Probe  LA 1264/2008 Castingglas c4500

Ep�Lp�Tg

897 °C�622 °C�474 °C
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